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بهترین روش برای رفع آفتاب سوختگی ماشین و ترمیم رنگ بدنه
تابش مستقیم نور خورشید به مرور زمان میتواند باعث آفتاب سوختگی رنگ خودرو شود و ظاهری کدر، پوستهپوسته یا حتی تغییر رنگ در بدنه
ماشین ایجاد کند. اگر شما هم با این مشکل مواجه شدهاید، احتمالاً به دنبال بهترین روش برای رفع آفتاب سوختگی ماشین هستید تا بدون صرف

هزینههای سنگین، دوباره درخشش و زیبایی خودروی خود را بازگردانید.

به گزارش خبرگزاری گزارش خبر، تابش مستقیم نور خورشید به مرور زمان میتواند باعث آفتاب سوختگی رنگ خودرو شود و ظاهری کدر، پوستهپوسته
یا حتی تغییر رنگ در بدنه ماشین ایجاد کند. اگر شما هم با این مشکل مواجه شدهاید، احتمالاً به دنبال بهترین روش برای رفع آفتاب سوختگی ماشین

هستید تا بدون صرف هزینههای سنگین، دوباره درخشش و زیبایی خودروی خود را بازگردانید.

در این مقاله، روشهای ترمیم آفتاب سوختگی خودرو را بررسی میکنیم، از روشهای خانگی گرفته تا راهکارهای حرفهای که در کارواشها و مراکز
تخصصی اجرا میشوند. همچنین به شما کمک میکنیم تا بفهمید چه زمانی میتوان آفتاب سوختگی را در خانه برطرف کرد و چه زمانی نیاز به نقاشی

یا پولیش تخصصی وجود دارد. اگر شما هم به دنبال روش حل مشکل آفتاب سوختگی ماشین خود هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید!

چرا خودرو دچار آفتاب سوختگی میشود؟ دلایل و علائم اولیه

آیا تا به حال متوجه شدهاید که رنگ خودروی شما کدر شده یا در بعضی نقاط شروع به پوستهپوسته شدن کرده است؟ این مشکل معمولاً ناشی از
آفتاب سوختگی رنگ خودرو است که در اثر تابش مستقیم نور خورشید و اشعههای مضر فرابنفش (UV) ایجاد میشود. روش رفع آفتاب سوختگی

ماشین به میزان آسیب بستگی دارد، اما قبل از هر چیزی، شناخت دلایل و علائم اولیه این مشکل ضروری است.

از جمله دلایل اصلی آفتاب سوختگی بدنه خودرو میتوان به پارک طولانیمدت در فضای باز، عدم استفاده از واکس محافظ و قرار گرفتن مداوم در
معرض نور شدید خورشید اشاره کرد. نشانههای اولیه نیز شامل کدر شدن رنگ، تغییر تدریجی به رنگهای روشنتر یا زرد شدن بخشهایی از بدنه،
ترکخوردگی و پوستهپوسته شدن رنگ خودرو است. در ادامه، روشهای ترمیم آفتاب سوختگی خودرو و راههای پیشگیری از این مشکل را بررسی

خواهیم کرد.

آیا آفتاب سوختگی ماشین قابل ترمیم است؟ بررسی شدت آسیبها

اگر خودروی شما دچار آفتاب سوختگی شده، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که آیا این مشکل قابل برطرف شدن است یا خیر. پاسخ این
سؤال بستگی به شدت آسیب دیدگی رنگ خودرو دارد. در برخی موارد، روشهای سادهای برای رفع آفتاب سوختگی خودرو وجود دارد، اما در شرایطی

که آسیب شدیدتر باشد، ممکن است نیاز به ترمیم تخصصی یا حتی نقاشی مجدد باشد.

آفتاب سوختگی سطحی: در این حالت، رنگ خودرو فقط کمی کدر شده و با پولیش و واکس مخصوص میتوان مشکل را برطرف کرد.
آفتاب سوختگی متوسط: اگر رنگ خودرو تغییر رنگ داده یا مات شده باشد، استفاده از ترکیبات ترمیمی رنگ و پولیش حرفهای میتواند راهحل مناسبی

باشد.
آفتاب سوختگی شدید: در مواردی که رنگ شروع به پوستهپوسته شدن یا ترک خوردن کرده، دیگر پولیش و واکس کمکی نمیکند و نیاز به نقاشی

خودرو وجود دارد.

برای انتخاب بهترین روش حل مشکل آفتاب سوختگی خودرو، ابتدا باید شدت آسیب را بررسی کنید. در ادامه مقاله، تفاوتهای میان آفتاب سوختگی
سطحی و شدید و روشهای تخصصی و خانگی برای ترمیم آفتاب سوختگی ماشین را معرفی خواهیم کرد.

تفاوت بین آفتابسوختگی سطحی و عمیق در رنگ ماشین

آفتابسوختگی رنگ خودرو معمولاً در دو سطح اتفاق میافتد: سطحی و عمیق. تفاوت این دو نوع آسیب در میزان تخریبی است که روی رنگ خودرو
ایجاد میشود.

آفتابسوختگی سطحی معمولاً شامل مات شدن یا کمرنگ شدن رنگ خودرو است. در این مرحله، آسیب فقط روی لایهی شفاف محافظ رنگ
(کلیرکوت) اتفاق افتاده و خود رنگ اصلی خودرو هنوز سالم است. این نوع آسیب را میتوان با روشهایی مانند پولیش، خمیر دندان، واکس و پوشش

سرامیکی ترمیم کرد.



اما آفتابسوختگی عمیق زمانی رخ میدهد که لایهی محافظ کاملاً تخریب شده و رنگ خودرو شروع به تغییر رنگ، پوستهپوسته شدن یا حتی زنگ زدن
کرده باشد. در این موارد، رنگ خودرو بهصورت دائمی آسیب دیده و معمولاً تنها راهحل، نقاشی ماشین یا استفاده از روشهای حرفهای مانند روکش

پیویسی (Wrap) یا سرامیک حرفهای است.

برای تشخیص نوع آفتابسوختگی، کافی است که دست خود را روی سطح خودرو بکشید. اگر فقط کدر و مات به نظر برسد اما سطح صاف باشد،
احتمالاً آسیب سطحی است. اما اگر رنگ خودرو خشک، زبر و پوستهپوسته شده باشد، بهاحتمال زیاد آفتابسوختگی عمیق رخ داده است.

۵ تا از بهترین روشهای خانگی برای رفع آفتابسوختگی ماشین از نوع سطحی و عمیق

رنگ خودرو در اثر قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور خورشید ممکن است دچار تغییر رنگ، کدر شدن و حتی پوستهپوسته شدن شود. این مشکل،
بهخصوص در مناطقی که دمای هوا بالا است، بیشتر دیده میشود. اما خوشبختانه، روشهای متعددی برای رفع آفتابسوختگی خودرو در خانه وجود
دارد که میتوانند درخشش و زیبایی رنگ خودرو را تا حد زیادی بازیابی کنند. در ادامه، ۵ تا از بهترین راهکارهای خانگی را بررسی میکنیم که بدون نیاز

به هزینههای سنگین، به شما کمک میکنند تا مشکل آفتابسوختگی ماشین را برطرف کنید.

۱. استفاده از پولیش برای بازیابی رنگ خودرو

یکی از بهترین روشها برای رفع آفتابسوختگی ماشین در خانه استفاده از پولیش خودرو است. پولیش با از بین بردن لایهی سطحی اکسید شده،
باعث نمایان شدن رنگ اصلی خودرو شده و آن را درخشانتر میکند. برای انجام این کار، ابتدا خودرو را کاملاً بشویید تا گردوغبار و آلودگیها از روی

سطح رنگ پاک شوند. سپس یک پولیش نرم مخصوص خودرو تهیه کرده و مقدار کمی از آن را روی یک دستمال مایکروفایبر بریزید.

حالا با حرکات دایرهای ملایم و مداوم روی ناحیهی آسیبدیده بمالید تا لایهی اکسید شده کمکم از بین برود. این کار را چند دقیقه ادامه دهید و در
پایان، با یک پارچهی تمیز، سطح خودرو را پاک کنید. اگر شدت آفتابسوختگی زیاد است، ممکن است لازم باشد این کار را دو تا سه بار تکرار کنید.

۲. واکس خودرو برای محافظت و افزایش درخشندگی

پس از استفاده از پولیش، برای جلوگیری از آفتابسوختگی مجدد و افزایش ماندگاری نتیجه، حتماً از واکس مخصوص خودرو استفاده کنید. واکس یک
لایهی محافظ روی رنگ ایجاد کرده و از اکسید شدن مجدد سطح خودرو جلوگیری میکند. برای انجام این کار، ابتدا سطح خودرو را بهطور کامل خشک
کنید تا هیچگونه رطوبتی روی آن باقی نماند. سپس مقدار کمی از واکس را روی یک پد نرم یا دستمال مایکروفایبر بریزید و آن را با حرکات یکنواخت و
دایرهای روی بدنه خودرو بمالید. اجازه دهید واکس چند دقیقه روی سطح بماند و خشک شود. سپس با یک پارچهی نرم، سطح خودرو را پاک کرده و
براق کنید. این کار نهتنها باعث افزایش براقیت رنگ خودرو میشود، بلکه از آسیبهای ناشی از تابش مستقیم خورشید در آینده نیز جلوگیری میکند.

۳. ترکیب جوش شیرین و آب برای از بین بردن لایههای اکسید شده

اگر واکس و پولیش خودرو در دسترس ندارید یا میخواهید از یک روش طبیعیتر و ارزانتر استفاده کنید، ترکیب جوش شیرین و آب میتواند گزینهی
خوبی باشد. جوش شیرین یک لایهبردار ملایم است که میتواند لایهی کدر و اکسید شدهی رنگ خودرو را از بین ببرد و به بازیابی درخشندگی آن کمک

کند.

برای این روش، دو قاشق غذاخوری جوش شیرین را با مقدار کمی آب ترکیب کنید تا یک خمیر نرم و یکدست بهدست آید. این خمیر را با یک پارچهی
نرم و لطیف روی بخشهای آفتابسوخته بمالید و با حرکات دایرهای و ملایم، رنگ خودرو را ماساژ دهید. اجازه دهید ۵ تا ۱۰ دقیقه روی سطح بماند و

سپس با آب ولرم بشویید. در پایان، با یک دستمال خشک، سطح خودرو را تمیز کنید تا کاملاً خشک شود.

۴. استفاده از سرکه سفید و آب برای پاکسازی و افزایش شفافیت رنگ

سرکه سفید یکی از قویترین مواد طبیعی برای پاکسازی و براق کردن سطوح اکسید شده است. ترکیب سرکه و آب میتواند لایههای کدر رنگ را از بین
ببرد و باعث درخشندگی رنگ خودرو شود. برای استفاده از این روش، مقدار مساوی سرکه سفید و آب را در یک بطری اسپری بریزید. سپس این محلول
را روی نواحی آفتابسوخته اسپری کنید و با یک پارچهی نرم و تمیز آن را بهآرامی روی سطح بمالید. اجازه دهید محلول چند دقیقه روی سطح باقی

بماند، سپس آن را با یک دستمال مرطوب پاک کنید. در نهایت، سطح خودرو را کاملاً خشک کنید تا هیچ اثری از سرکه باقی نماند.

۵. روغن نارگیل یا روغن زیتون برای افزایش درخشندگی رنگ

اگر به دنبال یک روش خانگی برای افزایش شفافیت و درخشندگی رنگ خودرو هستید، میتوانید از روغنهای طبیعی مانند روغن نارگیل یا روغن زیتون
استفاده کنید. این روغنها میتوانند باعث احیای رنگ خودرو شوند، اما توجه داشته باشید که تأثیر آنها موقتی است. برای این روش، چند قطره
روغن را روی یک دستمال نرم و خشک بریزید و با حرکات ملایم و دایرهای روی نواحی آفتابسوخته بمالید. اجازه دهید روغن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی سطح

باقی بماند، سپس با یک دستمال تمیز و خشک سطح را پاک کنید تا روغن اضافی جذب نشود.



رفع آفتابسوختگی ماشین با خمیر دندان، روش ساده و مؤثر

اگر متوجه شدهاید که رنگ خودروی شما به دلیل قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور خورشید کدر، مات یا اکسید شده است، اما نمیخواهید هزینه
زیادی برای ترمیم آن بپردازید، یک راهکار خانگی ساده میتواند کمک کند: استفاده از خمیر دندان! این روش برای آفتابسوختگیهای خفیف تا متوسط

کاربرد دارد و میتواند درخشندگی خودرو را تا حد زیادی بازگرداند.

چرا خمیر دندان مؤثر است؟

خمیر دندانهای سفیدکننده حاوی مواد سایندهی ملایم هستند که میتوانند لایهی سطحی و اکسید شدهی رنگ خودرو را بهآرامی بردارند. این خاصیت
خمیر دندان باعث میشود که بدون آسیب به رنگ اصلی خودرو، لایهی مات و کدر را حذف کرده و رنگ را شفافتر کند.

مراحل رفع آفتابسوختگی ماشین با خمیر دندان

تمیز کردن سطح خودرو: قبل از هر کاری، سطح خودرو باید کاملاً تمیز و خشک باشد. برای این کار، ابتدا خودرو را با آب و شامپوی مخصوص خودرو
بشویید تا هرگونه گردوغبار و چربی از بین برود. سپس با یک دستمال نرم و بدون پرز آن را خشک کنید. این مرحله مهم است زیرا ذرات گردوغبار ممکن

است هنگام مالیدن خمیر دندان، باعث ایجاد خط و خش روی رنگ خودرو شوند.
انتخاب خمیر دندان مناسب: همهی خمیر دندانها برای این کار مناسب نیستند. باید از خمیر دندانهای سفیدکننده (غیرژلی) و بدون دانههای اسکراب
استفاده کنید. ترکیبات سفیدکنندهی ملایم این نوع خمیر دندان میتوانند لایهی اکسید شدهی رنگ را از بین ببرند و به بازیابی درخشندگی خودرو کمک

کنند.
مالیدن خمیر دندان روی ناحیهی آسیبدیده: بعد از انتخاب خمیر دندان مناسب، مقدار کمی از آن را روی یک دستمال مایکروفایبر نرم یا اسفنج تمیز
بریزید. سپس با حرکات دایرهای و یکنواخت خمیر دندان را روی نواحی آفتابسوخته بمالید. این کار را بهآرامی انجام دهید تا سایندههای خمیر دندان

بتوانند بهخوبی روی سطح خودرو اثر بگذارند و لایهی اکسید شده را بردارند. این مرحله را حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه ادامه دهید.
پاک کردن و بررسی نتیجه: پس از ماساژ دادن خمیر دندان روی سطح خودرو، اجازه دهید چند دقیقه روی رنگ باقی بماند تا ترکیبات آن بتوانند تأثیر
خود را بگذارند. سپس با یک دستمال نرم و مرطوب خمیر دندان را بهآرامی از روی سطح پاک کنید. اگر همچنان آثار آفتابسوختگی دیده میشود،

میتوانید این روش را یکبار دیگر تکرار کنید تا به نتیجهی بهتری برسید.
استفاده از واکس برای تثبیت نتیجه: پس از پاک کردن خمیر دندان، بهتر است روی ناحیهی ترمیمشده واکس خودرو بزنید. این کار باعث میشود رنگ
خودرو محافظت شده و از آفتابسوختگی مجدد جلوگیری شود. برای این کار، مقدار کمی واکس را روی یک دستمال مایکروفایبر تمیز بمالید و با حرکات

دایرهای روی ناحیهی موردنظر بکشید. پس از چند دقیقه، با یک پارچهی خشک، سطح را براق کنید.

نحوه استفاده از پوشش سرامیکی برای محافظت از رنگ خودرو

پوشش سرامیکی یا اصطلاحا سرامیک خودرو یکی از بهترین روشها برای جلوگیری از آفتابسوختگی و آسیبهای محیطی به رنگ خودرو است. این
پوشش یک لایهی محافظ نانوساختار ایجاد میکند که از رنگ خودرو در برابر اشعههای UV، آلودگیها، گردوغبار و حتی خطوخشهای سطحی

محافظت میکند.

برای استفاده از پوشش سرامیکی و سرامیک خودرو، ابتدا خودرو باید کاملاً تمیز و خشک باشد. سپس لایهی نازکی از پوشش سرامیکی با استفاده از پد
مخصوص روی بدنهی خودرو مالیده میشود. این لایه باید بهطور یکنواخت روی سطح پخش شود و سپس برای مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت خشک شود تا

بهخوبی به رنگ خودرو بچسبد.

پوشش سرامیکی ماندگاری بالایی دارد و بسته به کیفیت محصول مورد استفاده، میتواند بین ۱ تا ۵ سال دوام داشته باشد. با این حال، برای حفظ
اثربخشی آن، توصیه میشود که هر چند ماه یکبار خودرو را با شویندههای مخصوص بشویید و از واکسهای تقویتکنندهی پوشش سرامیکی استفاده

کنید.

سادهترین و پرهزینهترین روش حل آفتابسوختگی خودرو

اگر بخواهیم سادهترین و سریعترین راه را برای رفع آفتابسوختگی خودرو انتخاب کنیم، مراجعه به یک مرکز صافکاری خودرو و نقاشی ماشین بهترین
گزینه است. در این روش، شما نیازی به انجام کارهای پیچیده یا خرید تجهیزات خاص ندارید؛ فقط کافی است خودروی خود را به یک صافکار ماهر

بسپارید تا مشکل را برطرف کند.

هزینههای رفع آفتابسوختگی خودرو در مراکز صافکاری و نقاشی



اگر آفتابسوختگی سطحی باشد، پولیش حرفهای و پوشش سرامیکی استفاده میشود تا رنگ خودرو به حالت اولیه خود بازگردد و از آسیبهای بعدی
جلوگیری شود. هزینه این خدمات معمولاً چند میلیون تومان است و بسته به میزان آسیب، ممکن است بیشتر یا کمتر شود.

در صورتی که آفتابسوختگی عمیق باشد و رنگ خودرو پوستهپوسته یا ترک خورده باشد، تنها راهحل ممکن است رنگآمیزی مجدد باشد. در این
فرآیند، ابتدا قسمتهای آسیبدیده سنباده زده شده و رنگ قدیمی پاک میشود، سپس یک لایه رنگ جدید بر روی خودرو اعمال میشود. هزینه این

روش میتواند از چند میلیون تومان تا دهها میلیون تومان بسته به مدل خودرو و نوع رنگ انتخابی باشد.

در نتیجه، مراجعه به مرکز ترمیم آفتابسوختگی خودرو، راهحلی سریع و مؤثر است، اما هزینهبر است و بسته به شدت آسیب و نیاز به نقاشی ماشین،
ممکن است مبلغ قابل توجهی برای ترمیم خودرو صرف شود.

آخرین راه ترمیم آفتابسوختگی به شیوه حرفهایها

یکی از روشهای مؤثر برای ترمیم آفتابسوختگی، لیسهگیری است. در این روش، با استفاده از لیسه و مواد پولیش مخصوص، لایه آسیبدیده سطحی
از رنگ خودرو برداشته شده و براقیت اولیه رنگ بازیابی میشود. این روش برای آسیبهای سطحی مناسب است و باعث یکدست شدن رنگ خودرو
میشود. روش دیگر، صافکاری بدون رنگ است که در مواردی که آفتابسوختگی با فرو رفتگیهای جزئی همراه است، میتواند علاوه بر رفع آسیبهای
رنگ، سطح خودرو را نیز هموار کند. انتخاب روش مناسب بستگی به میزان آسیبدیدگی دارد و برای دستیابی به بهترین نتیجه، مشورت با یک

متخصص توصیه میشود.

رفع مشکل آفتابسوختگی پلاک ماشین

پلاک خودرو نیز به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید، ممکن است بهمرور زمان کدر، تغییر رنگ داده یا حتی نوشتههای آن کمرنگ شود. اگر پلاک
خودرو هنوز قابل خواندن باشد اما فقط رنگ آن کمرنگ شده، میتوان از روشهای سادهای برای بازگرداندن شفافیت آن استفاده کرد.

یکی از بهترین روشها برای ترمیم پلاک، استفاده از پولیش ملایم یا خمیر دندان سفیدکننده است. مقدار کمی از خمیر دندان یا پولیش را روی یک
پارچهی نرم یا اسفنج مایکروفایبر بمالید و پلاک را با حرکات دایرهای ماساژ دهید. این کار میتواند لایهی اکسید شده را از بین ببرد و پلاک را شفافتر

کند.

اگر پلاک خودرو بهشدت آسیب دیده باشد و اعداد و حروف آن محو شده باشند، روشهای خانگی مؤثر نخواهند بود و باید نسبت به تعویض پلاک در
مراکز راهنمایی و رانندگی اقدام کنید. در برخی کشورها، رانندگی با پلاک محو یا ناخوانا غیرقانونی است و ممکن است منجر به جریمه شود. بنابراین،
بهتر است از پلاک خودرو نیز همانند رنگ بدنه محافظت کرده و در صورت نیاز، روکش شفاف یا اسپری محافظ پلاک روی آن اعمال کنید تا از

آسیبهای آینده جلوگیری شود.

رفع آفتابسوختگی ماشین نوکمدادی

ماشینهای نوکمدادی به دلیل رنگ تیرهای که دارند، بیش از خودروهای روشن در معرض جذب گرمای خورشید هستند. این مسئله باعث میشود که
در طولانیمدت، رنگ خودرو کدر شده، لکههای آفتابسوختگی ایجاد شود و حتی در برخی موارد، لایهی رویی رنگ پوستهپوسته شود. برای رفع این

مشکل، بسته به شدت آسیب، روشهای مختلفی قابل استفاده است.

روشهای ترمیم آفتابسوختگی سطحی ماشین نوکمدادی

شستوشوی کامل خودرو با شامپوی مخصوص
استفاده از پولیش نرم و واکس خودرو برای بازگرداندن درخشندگی
استفاده از پوششهای محافظ مانند واکس نانو یا سرامیک خودرو

روشهای ترمیم رفع آفتابسوختگی متوسط خودرو نوکمدادی

استفاده از پولیش حرفهای با دستگاه مخصوص
ترکیب پولیش و واکس برای احیای رنگ

در صورت باقی ماندن لکهها، استفاده از ترکیبات رنگ ترمیمی

روشهای رفع آفتابسوختگی عمیق و شدید ماشین نوکمدادی رنگ



بررسی سطح آسیب توسط کارشناس حرفهای
در صورت پوستهپوسته شدن رنگ، رنگآمیزی مجدد قسمت آسیبدیده

استفاده از پوشش سرامیکی برای محافظت از رنگ جدید در برابر آسیبهای بعدی

رفع آفتابسوختگی ماشین نقرهای

ماشینهای نقرهای نسبت به خودروهای تیره مقاومت بیشتری در برابر آفتابسوختگی دارند، اما همچنان ممکن است درخشش خود را از دست بدهند
یا دچار تغییر رنگ شوند. برای رفع این مشکل:

شستوشوی خودرو با شامپو مخصوص و خشک کردن با دستمال مایکروفایبر
استفاده از پولیش سبک یا خمیر دندان برای رفع تغییر رنگهای جزئی

در صورت اکسید شدن سطح، استفاده از واکس براقکننده مخصوص رنگ نقرهای
برای جلوگیری از آفتابسوختگی مجدد، اعمال یک لایهی نانو سرامیک یا واکس محافظ

رفع آفتابسوختگی ماشین سفید

ماشینهای سفید برخلاف رنگهای تیره، گرمای کمتری جذب میکنند، اما همچنان ممکن است در اثر اشعهی UV و آلودگیهای محیطی، دچار زردی،
کدر شدن یا لکههای آفتابسوختگی شوند. روشهای پیشنهادی برای رفع این مشکل عبارتاند از:

شستوشوی کامل خودرو با شامپوی مخصوص و آب تمیز
استفاده از مخلوط جوش شیرین و آب روی لکههای زرد شده

استفاده از پولیش مخصوص خودروهای سفید برای بازگرداندن درخشندگی
استفاده از واکس محافظ یا پوشش سرامیکی برای ماندگاری بیشتر رنگ

صافکاری مهر آریا، بهترین صافکاری PDR و مرکز رفع آفتابسوختگی در تهران

اگر به دنبال یک مرکز حرفهای برای رفع آفتابسوختگی خودرو یا صافکاری PDR بدون رنگ هستید، صافکاری مهر آریا یکی از معتبرترین مراکز تهران در
این زمینه است. این مجموعه با استفاده از جدیدترین تجهیزات و روشهای پیشرفته، خدماتی مانند:

پولیش و واکس حرفهای برای رفع کدری و لکههای آفتابسوختگی
پوشش سرامیکی نانو برای جلوگیری از آسیبهای آتی

صافکاری PDR بدون رنگ برای ترمیم فرورفتگیهای بدنه
مشاوره و ارزیابی رایگان برای تعیین بهترین روش ترمیم

با مراجعه به صافکاری مهر آریا، میتوانید کیفیت رنگ خودروی خود را بازیابی کنید و از خدمات حرفهای برای نگهداری بهتر خودروی خود بهرهمند
شوید.

شرکت در دوره نقاشی و لیسهگیری در صافکاری مهر آریا

اگر به یادگیری حرفهای مهارتهای ترمیم رنگ خودرو علاقهمند هستید، دوره نقاشی و لیسهگیری خودرو در صافکاری مهر آریا فرصتی بینظیر برای
شماست. در این دوره، تکنیکهای تخصصی نقاشی خودرو، آمادهسازی سطح، لیسهگیری برای رفع خط و خش و آفتابسوختگی، و روشهای
بازگرداندن براقیت رنگ به شما آموزش داده میشود. آموزشها بهصورت عملی و زیر نظر اساتید مجرب انجام میشود تا شرکتکنندگان بتوانند پس از

دوره، با تسلط کامل وارد بازار کار شوند.

شرکت در دوره صافکاری PDR در صافکاری مهر آریا



صافکاری PDR (بدون رنگ) یکی از روشهای مدرن و پردرآمد در صنعت تعمیرات خودرو است. دوره صافکاری PDR در صافکاری مهر آریا شما را با
جدیدترین تکنیکهای ترمیم فرورفتگیهای بدنه خودرو بدون نیاز به رنگآمیزی آشنا میکند. این روش باعث حفظ رنگ فابریک خودرو شده و هزینه و
زمان تعمیر را کاهش میدهد. در این دوره، شما با استفاده از ابزارهای پیشرفته و روشهای کاربردی، مهارتهای لازم برای اجرای این تکنیک را فرا

خواهید گرفت و آماده ورود به بازار کار تخصصی صافکاری میشوید.

سخن پایانی

آفتابسوختگی خودرو مشکلی است که با پیشگیری و مراقبت مناسب میتوان از آن جلوگیری کرد. اگر خودروی شما در معرض نور خورشید قرار دارد،
استفاده از کاور، واکس محافظ و پوشش سرامیکی میتواند از آسیبهای ناشی از اشعهی UV جلوگیری کند.

با این حال، اگر رنگ خودرویتان کدر شده یا دچار تغییر رنگ شده است، بسته به شدت آسیب، میتوانید از روشهای سادهی خانگی مانند پولیش،
خمیر دندان یا واکس مخصوص استفاده کنید. در موارد شدیدتر، مراجعه به مراکز تخصصی میتواند بهترین گزینه باشد. با انتخاب روش مناسب، نهتنها

ظاهر خودروی خود را بهبود میبخشید، بلکه ارزش آن را در بازار حفظ میکنید.


